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http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701002.pdf 1 940701002 Yıldız LEBLEBİCİER Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Sol- Jel Tekniği ile Mikronatlı İncelikte Seramik Toz Üretimi 05.04.1996 DPT 96K120310 EVRENSEL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701005.pdf 2 940701005 Cüneyt ÖZKAN Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
Mermer Tozlarının Bağlayıcı Olarak Kırka Boraks Atıkları Kullanılarak Kaliteli Yapı Malzemesi Üretim 

İmkanlarının Araştırılması
05.04.1996 106 YEREL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/950701001.pdf 3 950701001 M. Serhat BAŞPINAR Yrd. Doç. Dr. Sakin ZEYTİN Seydişehir Aluminasının Metalografik Parlatıcı Olarak Kullanım İmkanlarının Araştırılması 15.07.1996 119 DPT 96K120300 EVRENSEL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701004.pdf 4 940701004 Ali İhsan SAĞLAM Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Mermer Plaka Yüzeylerinin Parlatılmasında Kullanılan Abrasivlerin İyileştirilmesi 15.07.1996 38 YEREL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701007.pdf 5 940701007 Mustafa Yavuz ÇELİK Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Mermer Artıklarının (Parça-Tozların) Değerlendirilmesi 15.07.1996 111 YEREL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701001.pdf 6 940701001 Ahmet HELVACI Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Sol-Jel Metodu ile Alümina Esaslı Seramik Membranların Hazırlanması 15.07.1996 76 DPT 96K120300 EVRENSEL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701008.pdf 7 940701008 Ahmet YILDIZ Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
Seydiler (Afyon) Diyatomit Cevherinin Jeolojisi ve İzalasyon Tuğlası Olarak Kullanabilirliğinin 

Araştırılması
10.04.1997 93 YEREL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/940701006.pdf 8 940701006 Taner KAVAS Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
Seydişehir Kırmızı Çamuru ve Kırka Bor Atıkları Kullanarak Kaliteli Yapı Malzemesi Üretim 

İmkanlarının Araştırılması
10.04.1997 85 DPT 95K120270 EVRENSEL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/990701007.pdf 9 990701007 Murat ALACA Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Yer Karosu Massesinde Kalsine Hammadde Kullanımının Araştırılması 08.07.2002 75 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/000701009.pdf 10 000701009 Ahmet ARPAÖZÜ Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL Porselen  Bünyede Kalsine Hammadde Kullanabilirliğinin Araştırılması 08.07.2002 79 BAP 031MUH03 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/990701006.pdf 11 990701006 Süleyman AKPINAR Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL Sentetik Vollastonit Üretimi ve Sır Yapımında Kullanabilirliğinin Araştırılması 08.07.2002 83 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/990701008.pdf 12 990701008 Ahmet ARPAÖZÜ Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL Porselen Bünyede Kalsine Hammadde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 08.07.2002

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/990701002.pdf 13 990701002 Berna ÖZTEKİN Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Sitrik Asit ve Melment F10'un Alçının Özelliklerine Etkisi 25.11.2002 82
GÜRAL 

PORSELEN
ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/990701001.pdf 14 990701001 Müzeyyen ŞİRİN Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Kordierit Esaslı Tabak Altlığı Üretimi ve Üretimde Kordierit Esaslı Atıkların Kullanımı 28.01.2003 94
GÜRAL 

PORSELEN
ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/990701004.pdf 15 990701004 Hasan EROL Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Laboratuvar Tipi Isostatik Pres Tasarımı ve İmalatı 28.03.2003 68
GÜRAL 

PORSELEN
ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/980701001.pdf 16 980701001 Gültekin SAĞLAM Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Kırka Bor Atığının Porselen Bünyede Kullanılabilirliğinin Araştırılması 28.03.2003 93
GÜRAL 

PORSELEN
ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/010701002.pdf 17 010701002 S. Berrin EMRULLAHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL MgO Esaslı Dökülebilir Refrakter Üretimi 08.07.2003 95 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/010701001.pdf 18 010701001 C.Betül EMRULLAHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL Steatit Üretimi 08.07.2003 77 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/000701005.pdf 19 000701005 Nesrin GÖKBULUT Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL Kalsine Bileşimin Yer Karosu Sırları Üzerine Etkisinin Araştırılması 15.07.2003 82 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/000701004.pdf 20 000701004 Onur ÇORBACIOĞLU Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Alümina Esaslı Dökülebilir Refrakter Üretimi 20.11.2003 73 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701001.pdf 21 030701001 Mustafa Sinan AY Yrd. Doç. Dr. Taner KAVAS
Isparta Yöresi Pomza, Tras ve Volkanik Tüflerinin Çimentonun Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik 

Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
02.07.2005 197 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701008.pdf 22 030701008 Taner ERAKMAN Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL
ÜÇ Farklı Metal Oksit Kullanılarak Laboratuvar Şartlarında İzalatör Sırı Renklendirilmesi ve Bu Oksit 

Oranlarının Renk Üzerine Etkilerinin Araştırılması
13.07.2005 107 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701005.pdf 23 030701005 Zuhal KARAAĞAÇ Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL Stoneware Masseye Farklı Katkılar İlave Ederek Massenin Teknik Özelliklerinin İyileştirilmesi 14.02.2006 83 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701004.pdf 24 030701004 Sezen ÖRENCİK Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Muhtelif Katkıların Seydişehir Alüminasının Sinterleme Davranışlarına Etkisi 20.06.2006 75 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701007.pdf 25 030701007 Mustafa KIRAN Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Alüminanın Ekstrüzyonla Şekillendirilmesi 20.06.2006 72 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701006.pdf 26 030701006 Zehra Bedriye AKDEMİR Doç. Dr. Bahri ERSOY
Kil-Su Koloidal Süspansiyonlarının Organik ve İnorganik Dispersantlar Varlığında Reolojik 

Özelliklerinin İncelenmesi
20.06.2006 93 AKÜ BAPK 042MUH03 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701004.pdf 27 040701004 Zeynep ÇERÇİ Yrd. Doç. Dr. Ali KARTAL
Yüksek Oranda Aliminyum Oksit İhtiva Eden Yüksek Gerilim İzolatör Massesi Üretimi ve 

Özelliklerinin Araştırılması
20.06.2006 66 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/030701003.pdf 28 030701003 Sümeray KOYAŞ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Hafif Antibakteriyel Seramik ve Antibakteriyel Seramik Filtre Üretimi 04.07.2006 87 AKÜ BAPK 051MUH03 ULUSAL

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ KONU BAŞLIKLARI
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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ KONU BAŞLIKLARI

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701007.pdf 29 040701007 İbrahim Yasin YARAR Yrd. Doç. Dr. Taner KAVAS Kiremitlerin Fiziksel Özelliklerinin İyileştirilmesinin Araştırılması 01.08.2006 97 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701008.pdf 30 040701008 MURADİYE AĞAOĞLU Doç. Dr. Ali KARTAL B2 O2 Katkısının Sentetik Volastonit Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 13.02.2007 71 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701009.pdf 31 040701009 Çetin ÖZTÜRK Doç. Dr. Ali KARTAL Afyonkarahisar Yüksek Gerilim İzalatörü Üretimde Farklı Hammadde KullanımınAraştırılması 06.03.2007 107 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701006.pdf 32 040701006 Mürüvvet BIYIK Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN BaCo3 ve SrCo3 Katkısıyla Tuğla Üretiminde Çiçeklenmenin Giderilmesi 12.06.2007 154 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701005.pdf 33 040701005 Ayşe BEKDEMİR KURT Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Granit Üretiminde Rus Kili Yerine Yerli Killerin Kullanımı 12.06.2007 79
GRANİSER 

AKHİSAR 
ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/050701003.pdf 34 050701003 Aylin AYDIN Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Düşük Ergime Sıcaklıklı Tam Dental Porselen Üretimi 17.06.2007 142 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701003.pdf 35 040701003 Şeref Kazım TELLİOĞLU Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Seramik Zırh Plakası Üretimi 03.09.2007 55 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701001.pdf 36 040701001 Özge ERTÜRK Yrd. Doç. Dr. Taner KAVAS Granit Bünyesinde Sepiyolit Katkısı Kullanılarak Teknik Özelliklerinin İncelenmesi 03.09.2007 83 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/040701010.pdf 37 040701010 Erdinç ABİ Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL Yapı Seramiklerinde Ultrases Geçim Hızı ile Malzeme Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi 18.09.2007 72 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/060701004.pdf 38 060701004 Banu BİLGE
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. 

Metin ÖZGÜL (I. Danışmanı)

Taner KAVAS ( II. Danışmanı)
Portant Çimentosu Farinine İlave  Edilen Katkıların Çimentonun Sinterleme Davranışına Etkisi 25.06.2008 91 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/060701006.pdf 39 060701006 Merve ALBAYRAK Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU Çeşitli Parameterelerin,Kalsiyum Hekza Alüminat  Özelliklerine Olan Etkisinin İncelenmesi 25.06.2008 78 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/050701004.pdf 40 050701004 Selçuk YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Taner KAVAS Emet Bor İşetmesi Hisarcık  Konsantratör Atıklarının Porland Çimentosu Özelliklerine Etkisi 25.06.2008 107 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/060701001.pdf 41 060701001 Alkan KİBİCİ Doç. Dr. Ali KARTAL Uçucu Kül ve Kalker Katkılı Çimentonun Teknik Özelliklerinin Değişimin İncelenmesi 25.06.2008 44 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/050701002.pdf 42 050701002 Özlem OSKAN Yrd. Doç. Dr. Aytekin HİTİT Co-Fe-Ta-B Esaslı İri Hacimli Metalik Cam Malzemelerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu 19.09.2008 48 AKÜ BAPK 07MUH08 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/060701002.pdf 43 060701002 Cihad Ataman ÖZER Doç. Dr. Bahri ERSOY
Portland Çimentosunun Zamana Bağlı Zeta Potansiyel Değişimi ve  Prizlenme Davranışı Arasındaki 

İlişkinin İrdelenmesi
10.06.2009 87 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/060701003.pdf 44 060701003 Mustafa Ersin AKBULUT Yrd. Doç. Dr. Taner KAVAS Üçüncü Bileşen Şartlarında Bor Atık Katkılı Çimentonun Özelliklerinin İncelenmesi 10.06.2009 80 TÜBİTAK 107M087 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/070701002.pdf 45 070701002 Gözde GÖZATA Yrd. Doç. Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU Mermer ve Polietilentreftalat (PET) Atıklarının Yapı Malzemesi Olarak Geri Dönüşümü 18.06.2009 84 AKÜ BAPK 08MUH02 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/080701004.pdf 46 080701004 Tuğba MUCUR Doç. Dr. Bahri ERSOY
Vitrifiye Seramik Üretiminde Kullanılan Döküm Kilinin Dsipersiyon/Akışkanlık Şartlarının 

Optimizasyonu ve Bunun Ham ve Pişmiş  Ürün Özelliklerine Etkisi
08.07.2010 90 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/070701003.pdf 47 070701003 Serhat TIKIZ Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL
Çevre Dostu Kurşunsuz Piezoelektrik Seramiklerin Üretimi ve Kullanım Güvenirliliğinin 

Karakterizasyonu
31.08.2010 86 AKÜ BAPK 08MUH05 ULUSAL

http://fenbil.aku.edu.tr/FENBILEN

S/tezler/0701/070701006.pdf 48 070701006 Neslihan BİRİNCİ Doç. Dr. Taner KAVAS
Metal/Seramik Katkılı Afyon Bölgesi Kalsitik- Brüsitlerinin Bazik Refrakter Üretiminde 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması
21.09.2010 86 AKÜ BAPK 08MUH012 ULUSAL
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